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Se determinó la resistencia al cizallamiento de la línea de cola en uniones 
encoladas con polivinilo (PVA) en Tornillo (CedrelingacateniformisDucke), 
utilizando un encolado doble, dos presiones de prensado (5 y 10 kg/cm2) y tres 
extendidos (150,200 y 250 g/m2). Los resultados muestran que la resistencia 
de la unión encolada alcanza valores ligeramente inferiores a los de la madera 
sólida. Asimismo, el incremento de la presión de prensado y el extendido de 
cola tienen un efecto favorable en la resistencia al cizallamiento en Tornillo de 
Campo Abierto. Además, la variación de la presión de prensado y el extendido 
de cola no tienen influencia sobre la resistencia al cizallamiento de Tornillo en 
Fajas de 5 m. Finalmente, las condiciones que permiten obtener uniones con 
una mayor resistencia y mayor porcentaje de madera fallada son: una presión 
de encolado de 10kg/cm2para Tornillo de Fajas y Campo abierto; y un 
extendido de 150y 200g/m2 para Fajas y Campo abierto, respectivamente. 

http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/aGuerra+Miranda%2C+A./aguerra+miranda+a/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Ciencias+Forestales/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+ciencias+forestales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/aUniversidad+Nacional+Agraria+La+Molina%2C+Lima+%28Peru%29.++Facultad+de+Ciencias+Forestales/auniversidad+nacional+agraria+la+molina+lima+peru+facultad+de+ciencias+forestales/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/cK50.+G84+-+T/ck++++50+g84+t/-3,-1,,E/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dENCOLADO/dencolado/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dCIZALLAMIENTO/dcizallamiento/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dADHESIVO+PVA/dadhesivo+pva/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dUNIONES+ENCOLADAS/duniones+encoladas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dCEDRELINGA+CATENIFORMIS/dcedrelinga+cateniformis/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dMIMOSOIDEAE/dmimosoideae/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dORGANISMOS+INDIGENAS/dorganismos+indigenas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dARBOLES+MADERABLES/darboles+maderables/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dMADERA+ELABORADA/dmadera+elaborada/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dADHESIVOS/dadhesivos/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dRESISTENCIA+A+LA+TENSION/dresistencia+a+la+tension/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dGOMAS/dgomas/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dENSAYOS/densayos/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dPERU/dperu/-3,-1,0,B/browse
http://ban.lamolina.edu.pe/search%7ES1*spi?/dTORNILLO/dtornillo/-3,-1,0,B/browse

	Copias

