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La presente investigación tiene por objetivo evaluar el ladrillo de concreto tipo IV de cuatro huecos que ha sido modelado y elaborado en el Laboratorio de Prueba y Ensayo de Materiales de la FIA - UNALM. La calidad de los ladrillos de concreto depende de cada etapa del proceso de elaboración; fundamentalmente de la cuidadosa selección de los agregados, la correcta determinación de la dosificación, una eficiente fabricación en lo referente al mezclado, moldeo y compactación, y de un adecuado curado. Los resultados obtenidos indican que estos ladrillos cumplen con los requerimientos físico - mecánicos establecidos en la Norma Técnica E.070 de Albañilería. Por otro lado, y a modo de comparación se evaluaron ladrillos industriales de arcilla de dos marcas; así como, ladrillos de concreto vibrado de una marca determinada, con el objetivo de evaluar la variabilidad con su ficha técnica.Los ladrillos de arcilla (Marca A y B) clasificaron como Tipo III (de resistencia y durabilidad media) y no como Tipo IV tal como lo afirman sus fabricantes, los resultados de la resistencia característica a la compresión (f'’b) fue de 105.89kg/cm2para la Marca A y 120.27kg/cm2para la Marca B, por lo que confirma la necesidad del fabricante de controlar cada muestra. Por otra parte, los ladrillos de concreto vibrado para fines estructurales clasificaron como Tipo IV (de resistencia y durabilidad alta) debido a que su resistencia característica a la compresión por unidad (f'’b) fue de 172.41 kg/cm2, por tanto no presentaron variabilidad con su ficha de fabricante.
